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Flagor av firg

-spar som belyser slottets historia

Pi Stockholms slotts fasader kan man
fortfarande hitta rester av de tidigare
fargsittningarna frin 1690-talet och
framat. Puts och gamla firglager har
visserligen tagits bort under tidigare
restaureringar, men som tur ir har
man inte varit si noggrann. Den an-
nars si nakna stenen har tjocka firg-
rester i vinklar och vrir och de puts-
ytor som bygets for i takt med slottets
fardigstillande
omilade och somliga avfirgade.

finns kvar, somliga

Ljusrod kalkavfirgad puts

Det finns ljust tegelrdda putsytor i
mellanvinden p4 bada sidor om Norra
lingans borggardsfasad. Vaningarna
nedanfér 1 samma axlar har inte un-

Analysen av de fargrester
som hittats pd slottet
ar vilka pigment
som ingdtt i fargen och i
vilken ordning de olika

farglagren tillkommit.

dersokts did man i si fall maste gora
dverkan pa inredningarna. Putsen, som
ir en tvaskiktsputs, férekommer spar-
samt flickvis pa 1 6vrigt nakna tegel-
viggar. Att putsen ir ildre dn de anslu-
tancle l':ingorna bCViSSlS av att en puts—
flack pa Ostra sidan om borggfardcn gar
iﬂ bakom ClCI'l scnare byggda Ostra
lingan. Att putsen #r fran Tessins tid

bevisas av att flickarna sitter utanfor
de gamla hérntornen.

Putsprov skickades till Dr. Manfred
Koller, en internationellt erkind auk-
toritet pa firgskiktsanalyser, pi Bun-
desdenkmalamt 1 Osterrike. I labora-
toriet 1 Wien kunde man konstatera
putsens sammansittning och ytbe-
handling. Det undre, grovre skiktet
bestar av luftkalk med inblandning av
tegelkross och hammarslagg. Putsen
har genom tillsatserna firgats gri, men
inte fitt nagra hydrauliska egenskaper,
vilket troligen varit avsikten. Det 6vre,
finare skiktet ir nigot fetare (innehél-
ler mer kalk), med inblandning av en-
bart tegelkross som varken har forind-
rat firgen eller gjort bruket hydrau-
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tillkomst 1757-1760. Den inbyggda fasa-
den ir ett viktigt dokument som talar
om hur slottet var firgsatt strax innan
1757. Den gula putsen ticker hela tegel-
muren, men har bompartier och ir
mycket smutsad. Fénsteromfattningar-
na i sten ir ocksi gulmailade, men med
oljefirg. Oljefirgen ir i mycket bra
kondition, troligen for att den bara ut-
satts for vider och vind under en
mycket kort period. Firgen har gulnat
pd grund av alla 4r utan ljus och blivit
brunaktig p4 ytan dir linoljan anrikats.
Provtagning av putsen gjordes mel-
lan andra och tredje fonstret frin norr,
samt under det tredje fonstret. Putsen
var kraftigt smutsad, men efter rengo-
ring med vatten och tandborste fram-
tridde en jimnt ljust gul firgton pa
putsen mellan fonstren, samt urlakad
ljust gul pa topparna och starkare gul i
groparna pi provet under fonstret.
Milerikonserveringen vid Riksan-
tikvarieambetet undersckte ett prov
frin putsen under mikroskop och iakt-
tog en blandning av réda och gula pig-

Slottets ursprungliga ljust tegelrida puts finns bevarad pd Norra Pé Kungliga husgerddskammarens vind finns puts och malad
langans borggdrdsfasad dir de tillstotande vistra och dstra sandsten som visar att véstra fasaden var monokromt ljusgul vid tiden

lingorna bygets for det som tidigare var yttervigg.

liskt. Ytskiktet bestir av kalkfirg pig-
menterad med réd jirnoxid och nigot
ockra (jirnhydroxid). Firgen upplevs
som mobrkare in den cgentligcn ir, ef-
tersom biologisk pavaxt, déda algcr
och lavar, ticker ytan likt en tunn film.

Analysen stimmer 6verens med ar-
kivalierna frin 1693 dir det talas om an-
strykning av muren med ‘Hollindsk
brunroot’ och ‘brunocker’. Brunroot ir
inte ett pigment utan en firgbeteckning
som anvints sedan medeltiden. Brun-
root betyder ‘brunréd’ och har 1 Sverige
anvints fo6r olika jirnoxider; terra,
brind ockra, faluréd och engelsk réd.

Putsprovets kulor stimmer vil
overens med provuppstrykningar gjor-
da med nyslickt kalk pigmenterad
med en blandning av engelske rott och
brunocker.

Gul kalkavfirgad puts

Inifrin nordvistra flygelns vind syns
delar av viistra fasaden, med fénsterom-
fattningar i sten och putsad muryta,
som byggdes for och doldes vid flygelns

[for nordvistra flygelns tillkomst 1757-60. Oljefiirgen pd
[fonsteromfateningen har mirknat och blivit brun dir linoljan anrikats.




L

ment som liknade briind terra. Provet
limnades vidare till Riksantikvarieim-
betets analysavdelning som utférde
mikroréntgenanalys i
mikroskop samt observationer i op-
tiskt mikroskop av oversta skiktet. Re-
sultaten tydde pa att det kunde inne-
halla jirnvitriol.

svepelektron-

Tvi prov skickades iven till Man-
fred Koller, som undersokte proven i
lijusmikroskop, svepelektronmikroskop
och som tvirsnitt. Man kom fram till
att putsen var en ickehydraulisk kalk-
puts, med inblandning av hammar-
slagg och tegelkross. Ett av proven var
gulnat med rester av linolja och bly-
vitt, troligen beroende pa att det var
taget strax under den oljedrinkta och
sedan milade stenen. Det andra provet
var struket tvi ginger med kalkfirg
innehillande r6d ockra, trikol och
jirnvitriol. Kalkfirgen hade dilig vid-
hiftning vid underlaget som var miss-
firgat av mikroorganismer och smuts.

Vid sekelskiftet skrapades och borstades
sandstenen fri frin oljefarg. Tack vare att man
inte var sd noga med att avldgsna fargen frin de
ytor som inte var direkt synliga har vi i dag en
Jantastisk kalla till kunskap om vilkea lager av
ﬁfig som téckt stenen under drens lopp.

I fonsteromfattningar-
tas vinklar finns ofta
tydliga spar av oljefirg.
D slottet stod fardigt
mdlades allt stenarbete
i samma ljust gula
férgton som de putsade
fasaderna,

Firgens diliga vidhiftning och det
missfirgade underlaget tyder pa att
putsen en lingre tid stitt omélad.

frin  Osterrike
stimmer vil 6verens med Carl Harle-
mans recept pa vitriolavfirgning. Har-
leman tillsitter nimligen brint kol till
firgen for att den ska fi ett mindre
hart utseende och for att efterlikna
sten, Tillsatsen av rod ockra kan for-

Analysresultaten
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klaras av att man ibland tillsatte ockra
om vitriolen ‘inte dog’.

Oljefirg pa sten

Nistan varje fonsteromfattning pa
slottet har nigot spir av firg kvar.
Frimst finns det flagor 1 sidstyckenas
veck samt pi avsatsen Over fonster-
karmarna, under kornischen. Ett fons-
ter pi vistra fasaden, strax ovan nord-
vistra flygeln, har férvanansvirt myck-
et firgspar, med vissa ytor fortfarande
helt tickta av firg. Det visade sig att
detta fonster var forbyggt under sekel-
skiftets allminna f‘:i.rgborttagning och
frilades forst 1925, di man rev vinter-
tridgirden som funnits pi nordvistra
flygelns tak sedan 1876.

Norra lingan har mer oljefirgsres-
ter kvar pi stenen in de dvriga fasa-
derna, ibland som sammanhingande
firgskikt. Pa ett fonster fanns sa myck-
et firgspar kvar att det var mojlige ate
skrapa fram en firgtrappa. I firgtrap-
pan framkom sex klart urskiljbara
firgskikt. Firgerna bestimdes i for-
middagsljus och jimfordes med flera
andra framskrapade stillen for att be-
démningen skulle bli pilitlig. Det
oversta skiktet pa alla firger skrapades
bort, eftersom det blekts eller gulnat
beroende pi om det legat 6ppet for
ljus eller gomts under firg eller smuts.

For att fi allforlitliga resultat och
fﬁr att Llpptiicka, CVCI]t“Cllﬂ awikande
firgsittningar togs ett 8o-tal prover pa
oljefirg pa sten fran slottets alla fasa-




Tvérsnitt av olfefdrg fran norra fasaden under taklisten. Firgflagan dr i verkligheten

5 x § mm stor och 1,5 mm tjock. Kuldrerna blir inte exakt dtergivna pd fotot. Man ser
sprickor dir underliggande fiirgskikt krakelerat och nésta skiket triingt ner, nen
féirgskikten dir éindd tydligr diskiljbara.

der. Firgflagorna observerades i mik-
roskop och skiktfoljden noterades.
Nigra flagor gjéts in 1 epoxi, fotografe-
rades och skickades till Dr. Nicholas
Eastaugh 1 England f6r analys.

Vit oljefirg pa sten

Vita firgskikt forekommer endast pa
Norra lingans yttre och inre fasad.
Skikten finns nirmast stenen och ma-
lades tore och efter branden 1697. De
skiljs 4t av en smutsrand som bestar av
mycket finpulveriserat kol. Ett pig-
ment skulle haft stérre kornstorlek vil-
ket betyder att detta kan vara ett svart
sotlager frin branden. (Eftersom den
analyserade biten satt strax ovan ett
fonster ir det troligt att den utsatts for
extra mycket rok.) Det vita pigmentet
ir blyvitt med en ytterst liten tillsats
ockra.

Gra oljefirg pa sten
Gritt forekommer pa alla fasader, samt
pia Riksmarskalksflygelns vind. Gra
kul6r nimns ej i arkivmaterialet, men
en teori dr att den gra firgen borjade
anvindas nidr Harleman tagit over
slottsbygget 1728. Fonsteromfattningar
pi vistra fasaden som byggdes fér och
doldes redan 1729 ir gr;'lm:‘ilacle och ar
1731 nimns provstrykningar med olje-

firg vilka godkindes av Harleman
sjilv. Den gra firgen har istadkommits
med kimrék och blyvitt.

Gul oljefirg pa sten

Gult forekommer pi alla fasader. De
flesta fasader har spar av tvi strykning-
ar vid ett och samma tillfille. Nagra
fasader har spir av fyra strykningar vid
tvi tillfillen (smuts mellan strykning-
arna). Firgen ir pigmenterad med bly-
vitt och ockra, samt har troligen dry-
gats ut med krita. Den gula oljefirgen

Spar av rosa oljefiirg pd en av Norra
lingans fonsteromfattningar.

Sot (frdn branden 1697)

Vitgul

anvindes troligen tidigast 1754. Under
senare delen av 1700-talet nimns den
flera ganger 1 arkivmaterialet.

Gra och rosa oljefirg pa sten

Ar 1814 milades stenen pi fasaderna
som vinder sig mot Norrbro gra, men
redan 1815 indrades firgen till ‘rédgrs’.
Norra fasaderna som redan firdigma-
lats med gra firg, stroks om en extra
gang med rédgra firg. Ostra fasaderna
stroks tvd ganger med samma rodgra
firg. Rosa firgspar forekommer pa de
norra OCll Ostra fasadernﬂ. Dennﬁ féirg-
stillning ogillades dock nir man ett
tiotal 4ar senare fortsatte med sédra och
vistra fasaderna, samt pa fasaderna
mot Inre borggirden. Dessa mailades
helt enkelt gri i tvi strykningar. I
dessa firger anvindes liksom tidigare
blyvitt som bas, bruten med kimrsk

respektive kimrok och jirnoxidrote.
Analysresultatet innebir nistan all-
tid nagra frigetecken. Da firgskikten
anses mycket intressanta skall Nicholas
Eastaugh pi eget initiativ ga vidare
med undersékningarna tillsammans
med nigra kollegor. Férdjupade analy-
ser med specialutrustning  kommer
torhoppningsvis att rita ut frigeteck-
nen och gora resultatet in mer veder-
hiiftigt. Resultatet kan forhoppningsvis
presenteras hir, samt i niagon av Eng-
lands vetenskapliga tidskrifter med in-
riktning p4 analys innan sommaren. M
Anna Birath

ED




